
GeistlichBio‑Gide®

Ótimoresultadoestético.Anaturezadápreferênciaa
estruturasnaturais
(GeistlichBio‑Gide®).

Produçãodealtatecnologiaem
seuauge.

AGeistlichBio‑Gide®éaprincipalmembranadecolágenopararegeneraçãode
tecidos,confirmadaporumnúmerosemprecrescentedepublicações.Procedimentos
simplificados,ótimaformaçãoósseaeexcelentecicatrizaçãosãoasrazõesprinci‑
paisdoaltoníveldesegurançaemtratamentosqueoscirurgiõesnomundotodo
tantoapreciamcomGeistlichBio‑Gide®.Seusucessoestábaseadonaestruturaem
duplacamadanatural,quecontribuicomaexcelenteintegraçãotecidual,aomesmo
tempoemquemantémumafunçãodebarreiraduradouraosuficienteparaobtera
regeneraçãotecidualideal.AconfiabilidadedoGeistlichBio‑Gide®’estáconfirma‑
dapormaisde10anosdeusoclínicoemmaisde2milhõesdepacientes.Descubra
maissobreaspropriedadespositivasdoGeistlichBio‑Gide®naspáginasaseguir.

GeistlichBio‑Gide®(30540mm)



Estruturasnaturais

Colágenonatural
Otecidomoleconsistenamaiorpartedecolágenoesabe‑sequeacicatrizaçãodagengivaémelhor
quandoauxiliadaporcolágenonatural.OGeistlichBio‑Gide®éumamembrananãoreticuladade
colágenoqueéextremamenteparecidacommembranashumanasdecolágeno(figuras1e2).
OGeistlichBio‑Gide®decompõe‑seenzimaticamenteemaminoácidos,umprocessonaturalque
nãoproduzsubprodutostóxicoseinflamatórios,oquetemsidorepetidamenteobservadocom
membranasdepolilactídeosepoliglicolídeos.1

Boavascularização
AestruturanaturaldocolágenodeGeistlichBio‑Gide®,semalteraçõesquímicasefísicas,agecomo
umaguiaparaosvasossanguíneos.Ocorpodamembranavasculariza‑sehomogeneamentedurante
oprocessodecicatrização(figura3).2,3,4Issolevaaumboaintegraçãodamembranacomotecido
adjacente,oqueforneceaestabilidadenecessáriatantoparaacicatrizaçãoósseaquantoparaa
cicatrizaçãodotecidomole.5Asmembranasderegeneraçãoósseaguiada(GBR–guidedbone
regeneration),quefacilitamaanastomoseprecocedavasculaturadoretalhoeotecidoregenerado,
sãocapazesdeacentuaraformaçãodeumnovotecido.3, 6

1 AlparB.etal.,ClinOralInvest.4,2000;219–225
2 RothamelD.etal.,ClinOralImplantsRes.16,2005;369–378
3 SchwarzF.etal.,ClinOralImplantsRes.17,2006;403–409
4 SchwarzF.etal.,ClinOralImplantsRes.19,2008;402–415
5 HardwickR.etal.,QuintessencePublishing,1994;101–136
6 WangY.etal.,AnnNYAcadSci.1117,2007;1–11
7 TalH.etal.,ClinOralImplantsRes.19,2008;295–302
8 PatinoM.G.etal.,JPeriodontRes.38,2003;458–464
9 BiocompatibilitytestsconductedincollaborationwithMDTincompliancewithISO10993–1,2005
10MöhlerH.,AnalysisReportETHZurich,1995
11 FriedmannA.etal.,JPeriodontol.72,2001;1616–1623

Figura2:GeistlichBio‑Gide®–estrutu‑
ranaturaldecolágeno(SEM20005).

Figura3:Vascularizaçãotransmembrano‑
sadeGeistlichBio‑Gide®(205).TA,tecido
adjacente;CE,camadaexterna;CI,camada
intermediária;CIN,camadainterna.
Assetasindicamaformaçãodevasos
sanguíneos(Schwarzetal.,2006).

BoavascularizaçãoGrandesemelhançadeGeistlichBio‑Gide®comocolágenohumano

Figura1:MembranahumanadeSchneider
(microscopiaeletrônicadevarredura
[SEM]20005,Prof.Dr.Benner).
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Altabiocompatibilidade
Umestudopublicadorecentementemostrouqueaocorrênciadedeiscênciaébemmenorquandoseusa
GeistlichBio‑Gide®aoinvésdemembranareticuladadecolágeno.7AestruturanaturaldeGeistlich
Bio‑Gide®temefeitopositivosobreatolerabilidadedamembranaGeistlichBio‑Gide®esua
biocompatibilidade.8,9,10Quandomembranasdecolágenosãoreticuladasartificialmente,alterações
dasestruturasnaturaisconduzemaumadigestãorestritadocolágeno.Dessemodo,apresença
estendidadabarreiraéligadaàbiocompatibilidadediminuída,integraçãotecidualprejudicadae
aumentodasreaçõesacorposestranhos.2,7,11
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Umaduraçãoaumentadadabarreiralevaaumadiminuiçãodabiocompatibilidade,integraçãoprejudicadadotecidoemaior
deiscência.BaseadoemRothameletal.,2005.

Duraçãoda
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Biocompatibilidade,
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Doisemum

Estruturaúnicaemduplacamada
Paraumaótimacicatrização,tantoósseaquantodostecidosmoles,énecessáriomaisdoqueapenasuma
funçãodebarreira.GeistlichBio‑Gide®éumamembranadecolágenocompostadeumacamadalisae
umacamadaáspera(figura1).Destaforma,aGeistlichBio‑Gide®nãosóprevineotecidomoledecrescer
paraointeriordodefeito,mastambémagecomoumguiaparaascélulasósseas,detecidomole1,2,evasos
sanguíneos.Otecidoendógenorapidamenteseuneaoretículoporosodecolágeno,enquantoqueos
vasossanguíneossedesenvolvementreasfibraseaolongodasuperfíciedamembrana.3,4,5Estassãoas
condiçõesideaisparaumaregeneraçãoeficientedoossoedotecidomole.6,7

Camadalisa:AcamadalisasuperiordeGeistlichBio‑Gide®possuiumabaseidealparaaadesãodefibroblas‑
tosquefavoreceacicatrizaçãopropíciadagengivaeapresentaótimoresultadoestético.Estacamadadensa
tambémtemafunçãodecriarumabarreiranecessária,protegendooossojovemdecrescerparadentrodo
tecidomole(figura2).

Camadaporosa:OladoásperodoGeistlichBio‑Gide®agecomoumaguiaparaososteoblastos,edessemodo
auxilianaótimacicatrizaçãoóssea.Ascélulascrescemaolongodasfibrasparaointeriordaestruturade
colágenocomaparênciareticular(figura3).

1 RothamelD.etal.,ClinOralImplantsRes.15,2004;443–449
2 ReinschG.etal.,PosterDGI,12/2006
3 RothamelD.etal.,ClinOralImplantsRes.16,2005;369–378
4 SchwarzF.etal.,ClinOralImplantsRes.17,2006;403–409
5 SchwarzF.etal.,ClinOralImplantsRes.19,2008;402–415
6 ZitzmannN.U.etal.,IntJOralMaxillofacImplants.12,1997;844–852
7 TalH.etal.,ClinOralImplantsRes.19,2008;295–302
8 SchenkR.K.etal.,IntJOralMaxillofacImplants.9,1994;13–29
9 GielkensP.F.etal.,ClinOralImplantsRes.19,2008;516–521
10KimM.etal.,InVivo.22,2008;231–236

Figura1:IlustraçãoSEM(microscopia
eletrônicaporvarredura)daestruturaem
duplacamadaúnica(azulcommanchas,
1005).

Estruturaemduplacamada
deGeistlichBio‑Gide®

Figura2:Visualizaçãopormicroscópio
confocalalaserporvarredura(CLSM)da
superfícielisadeGeistlichBio‑Gide®com
colonizaçãofibroblástica.Ascélulas(verde)
sefixamnasuperfíciedamembrana
compactaeentãocrescemaolongodas
fibrasdecolágeno(Prof.Dr.Duschner).

Fibroblastosnasuperfícielisa

Figura3:Visualizaçãopormicroscópioconfocal
alaserporvarredura(CLSM)dasuperfície
porosadeGeistlichBio‑Gide®com
colonizaçãodeosteoblastos.Ascélulas
(amarelo)crescemparadentrodaestrutura
decolágeno(Prof.Dr.Duschner).

Osteoblastosnacamadaporosa



Duplafunção
AmembranaemduplacamadadeGeistlichBio‑Gide®combinacicatrizaçãoidealcomregeneraçãoóssea
incolume.

Excelentecicatrização:AestruturanaturaldecolágenodeGeistlichBio‑Gide®éaltamentebiocompatível.
DadosclínicosdemonstramqueousodeGeistlichBio‑Gide®conduzaumadeiscênciamenordoque
ePTFE(politetrafluoroetilenoexpandido)oumembranasdecolágenoreticuladas(gráfico1).Mesmo
noscasosrarosdedeiscênciapós‑operatória,otecidomolenormalmentecicatrizasemproblemasquando
seusaGeistlichBio‑Gide®.6,7

Regeneraçãoósseaincolume:Aregeneraçãoósseainicia‑secomumcoágulodesanguequeéconvertidoem
tecidoosteóideemalgumassemanas.8Duranteesteprocesso,aGeistlichBio‑Gide®executaasuafunção
necessáriadebarreiraeprotegeoossojovemdecrescimentopotencialparadentrodotecidomole
(princípioROG).6Issoacarretamaisosso,conformeevidenciadoporfechamentomelhoradododefeito
(gráfico2)9,equalidadeósseasuperior,representadapormaiordensidadeóssea(gráfico3) 10.

Fechamentoósseo
defeituosoem%

Cicatrizaçãodotecidomole
(casosem%) Densidadedoossoem%

Deiscênciadotecidomole

Cicatrizaçãoincolume

Controle(semmembrana)

GeistlichBio‑Gide®

Controle(semsubstitutoósseoesemmembrana)

GeistlichBio‑Oss®

GeistlichBio‑Oss®eGeistlichBio‑Gide®

Gráfico2:Formaçãoósseasignificativa‑
mentemaiorcomGeistlichBio‑Gide®
comparadoaogrupodecontrole
(Gielkensetal.,2008).

Gráfico1:Deiscênciasignificativamente
menorcomGeistlichBio‑Gide®
emcomparaçãocommembranasde
colágenoreticuladas
(Taletal.,2008).

Gráfico3:Densidadeóssea
significativamentemaiorcom
GeistlichBio‑Gide®nacomparação
comousoapenasdeGeistlich
Bio‑Oss®(Kimetal.,2008).
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Elevadasegurançadotratamento

Taxasuperiordesobrevidadosimplantes
AestruturanaturalemduplacamadadeGeistlichBio‑Gide®conduzaresultadoprevisíveleseguronaregene‑
raçãodoossoedotecidomole.

Ousodeumamembranaparaaregeneraçãoósseaedetecidoperiodontaléumcomponenteessencialno
conceitoderegeneraçãoósseaguiadaetecidualguiada.1,2,3,4,5,6Duranteafaseinicialdacicatrização,amembra‑
nagaranteformaçãoósseaeficiente,porqueprotegeocrescimentodotecidomolededesenvolvimentomais
acelerado.Amembranatambémestabilizaaregiãoaumentada,previneamigraçãodepartículaseauxiliao
coágulosanguíneo.Atravésdacombinaçãodestesatributos,pode‑seobtermaisossoeumaqualidadeóssea
superior(figuras1e2)7,8,oqueporsuavezconduzaumataxamaiordesobrevidadoimplante(gráfico1).9,10,11,12

1 ZitzmannN.U.etal.,IntJOralMaxillofacImplants.12,1997;844–852
2 CortelliniP.etal.,Periodontol.22,2000;104–132
3 HämmerleCH.andT.Karring,Periodontol.17,2000;151–175
4 HämmerleCH.etal.,ClinOralImplantsRes.19,2008;19–25
5 vonArxT.andD.Buser,ClinOralImplantsRes.17,2006;359–366
6 HürzelerM.B.andJ.R.Strub,PractPeriodonticsAesthetDent.7,1995;37–47
7 GielkensP.F.etal.,ClinOralImplantsRes.19,2008;516–521
8 KimM.etal.,InVivo.22,2008;231–236
9 NortonM.R.andC.Gamble,ClinOralImplantsRes.12,2001;79–84
10WallaceS.S.andS.J.Froum,AnnPeriodontol.8,2003;328–343
11 WallaceS.S.etal.,IntJPeriodonticsRestorativeDent.25,2005;551–559
12 PjeturssonB.E.etal.,JClinPeriodontol.35,2008;216–240
13 HardwickR.etal.,QuintessencePublishing,1994;101–136
14SchwarzF.etal.,ClinOralImplantsRes.17,2006;403–409
15 TalH.etal.,ClinOralImplantsRes.19,2008;295–302

Figura1:Encapsulamentodotecido
conjuntivodeGeistlichBio‑Oss®

Aocobrirajanelalateralcomamembranaduranteaelevaçãodoseio,a
proporçãodoossovitalnovoformadopodeserconsideravelmente
aumentada(Wallaceetal.,2005).

Semmembrana

vermelho: novoossoformado
amarelo: partículasdeGeistlichBio‑Oss®

branco:  tecidoconjuntivo/medulaóssea

ComGeistlichBio‑Gide®

Figura2:Osseointegração
completadeGeistlichBio‑Oss®

Gráfico1:Sobrevidade5,1 %maisimplantesquan‑
doamembranaéaplicadanajanelalateralapós
elevaçãodoseiomaxilar(meta‑análisepor
WallaceandFroum,2003).
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Excelentecicatrizaçãodotecidomole
UmadasprincipaisvantagensdaestruturanaturaldeGeistlichBio‑Gide®ésuacaracterísticadeexcelentecicatriza‑
çãoresultantedesuaboavascularizaçãoeintegraçãotecidual.13,14OcorremenosdeiscênciacomGeistlichBio‑Gide®
comparadoamembranasdecolágenosintéticasoualteradas.1,15Mesmoemcasosdedeiscência,otecidomole
normalmentecicatrizabemenãoénecessáriocrescimentoadicional.

Resultadoótimoeprevisívelapesardadeiscênciadotecidomole(Dr.Bormann/Prof.Dr.Dr.Gellrich)

Ocrescimentoécobertocom
GeistlichBio‑Gide®.

Ocorrênciadedeiscênciadotecido
mole(7diaspós‑op.).

Inserçãodoimplante(12semanas
pós‑op.).Apesardadeiscência,o
crescimentofoibem‑sucedido.

Cicatrizaçãodadeiscênciasem
complicações(4semanaspós‑op.).

Resultadoprevisívelemregiõesestéticas
Oresultadodotecidomoleemregiõesestéticaséespecialmentecrucialparaosucessodotratamento.Muitos
cirurgiõescontamcomGeistlichBio‑Gide®,queajudanaobtençãodeumresultadoótimoeprevisível,mesmonos
casosdifíceis.(PDDr.Jung).

Defeitoósseovisívelapóselevação
doretalho.

Crescimentododefeitoapóso
posicionamentodoimplantecom
aspartículasdeGeistlichBio‑Oss®.

Ocrescimentoécobertocom
aGeistlichBio‑Gide®.

Resultadoestéticomuitobom
reveladopelaótimacicatrização
doossoedotecidomole.
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Linhadeprodutos

 Geistlich Bio-Oss® Collagen
GeistlichBio‑Oss®(grânulospequenos)
+10%colágeno(suíno)

Tamanhos:100mg(0,2–0,3cm3),250mg(0,4–0,5cm3)

GeistlichBio‑Oss®Collagenéindicadoparautilizaçãoem
defeitosperiodontaisealvéolosdeextração.Atravésda
adiçãodecolágeno,oGeistlichBio‑Oss®Collagenpodeser
ajustadoàmorfologiadodefeitoeéespecialmentefácilde
seraplicado.

 Geistlich Bio-Gide®

Membranaemduplacamadareabsorvível

Tamanhos:25525mm,30540mm

GeistlichBio‑Gide®consistedecolágenosuíno(tipoI
eIII)epossuiestruturaemduplacamada–umladoáspero
voltadoparaotecidodoossoregeneradoeumladoliso
voltadoparaotecidomole.OGeistlichBio‑Gide®éfácil
desermanuseado:podeserfacilmenteposicionado,adere
bemaodefeitoeresisteatensõeserupturas.

 Geistlich Bio-Gide® Perio
Membranaemduplacamadareabsorvível

Tamanho:16522mmcommodeloparacorte

GeistlichBio‑Gide®Periopossuiasmesmaspropriedades
biológicasqueGeistlichBio‑Gide®,mastemumasuperfí‑
ciesuperiormaislisa.Issoretardaaabsorçãodaumidade.
Particularmenteemindicaçõesperiodontais,istooferece
aoprofissionalumespaçodetempomaiorparapossibilitar
oposicionamentoexatodamembrana,especialmenteno
espaçointerdental.

 Geistlich Bio-Oss®

Grânulosgrandes(1–2mm)

Quantidades:0,5g,2,0g
(1g=̂3,13cm3)

OsgrânulosgrandesdeGeistlichBio‑Oss®têmmais
espaçoentreaspartículasdoqueosgrânulospequenos.
Particularmenteemdefeitosextensos,issopossibilitauma
regeneraçãomelhoradaemdistânciasmaioresefornece
espaçosuficienteparaoossoemcrescimento.

 GeistlichBio-Oss®

Grânulospequenos(0,25–1mm)

Quantidades:0,25g,0,5g,2,0g
(1g=̂2,05cm3)

AspartículaspequenasdeGeistlichBio‑Oss®permitem
umcontatoestreitocomaparedeósseaadjacente.Elas
sãorecomendadasparadefeitos1–2alveolareseparadar
contornoaimplantesdeblocoautógeno.

Perio System Combi-Pack

 Geistlich Bio-Gide®

 Geistlich Bio-Oss® Collagen

Perio System Combi-Pack
GeistlichBio‑Oss®Collagen100mg
+GeistlichBio‑Gide®Perio

Quandousadocombinado,osistemapossuipropriedades
otimizadasparaaregeneraçãoperiodontal.

 Geistlich Bio-Oss® grânulos esponjosos

 Geistlich Bio-Gide®

Periopossuiasmesmaspropriedades
,mastemumasuperfí‑

ciesuperiormaislisa.Issoretardaaabsorçãodaumidade.
Particularmenteemindicaçõesperiodontais,istooferece
aoprofissionalumespaçodetempomaiorparapossibilitar
oposicionamentoexatodamembrana,especialmenteno

Perio System Combi-Pack

mg

Quandousadocombinado,osistemapossuipropriedades


